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PROTOKOL O ZKOUSCE
Priifprotokoll / Test Report

Vzorek dodan dne: Datum ukonéeni zkousky:

Probe eingeliefert am: 08.11.2021 Datum der Beendigung der Priifung: 10.11.2021
The sample arrived on: Date of ending of the test:

Zakaznik: Ph . . . .

Kunde / Cuslomer: armDr. Lubomir Jaro§, Smetanova 324, 463 34 Hradek nad Nisou

Vzorek:

Kovovy vzorek
Probe / Samgple:

Zku$ebni metoda - druh zkousSeni / Prufvertahren - Priffungsart / Test method - Type of testing:
LPP 4 - Stanoveni prvkll metodou ICP — OES Slitiny Pb-Sn-Sb (ENV 13800)

Predpisy a specifikace, které nejsou pfedmétem akreditace /vorschritten u. Spezifikationen, die der Gegenstand des Sachgebietes der
Akkreditierung nicht sind / Regulations and specifications, which are not subject to accreditation:

Y4

Ing. Katefina Hruba

Vedouci Laboratofi a zku§eben Brno
Leiterin des Laboratorien und Prifstellen Briinn
Head of Laboratories and Testing Laboratories Brno
Tel.: +420 545 110 125

Prohlaseni - Erkldrung - Statement:
1. Vysledky zkousek uvedenych v tomto protokolu se tykaji pouze zkouSenych predméti, tak jak byly prijaty.
Die in diesem Protokoll aufgefiihrten Prifergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die gepriiften Gegensténde, wie erhalten wurden.
Test results mentioned in this report refer to the tested specimens only, as received.
2. Bez pisemného souhlasu zkuSebni laboratofe se nesmi protokol reprodukovat jinak, nez cely.
Eine auszugsweise Vervielféltigung dieses Protokolls ist ohne schriftliche Genehmigung der Prafstelle nicht gestattet.
The report shall not be reproduced without the prior written permission of the testing laboratory.
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Chemicky rozbor
. . o o Pb dopocet ' o . | o
Zkusebni vzorek Ag (%) Sn (%) (%) Al (%) Bi (%) Fe (%)
Kovovy vzorek 0,001 0,029 _ 99,4 0,022 | 0,51 0,027

Poznamka: Z dodaného vzorku byla odseparovana kovova ¢ast, ktera byla pouzita k analyze.
Forwa bz’

Vedouci Laboratofe analytické chemie: Mgr. Veronika Hruskova
Tel.: +420 545 110 125
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